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摘 要: 为了研究碱性木质素对玉米秸秆成型特性的影响及其软化黏结作用，以玉米秸秆为原料

进行压缩成型，考察添加碱性木质素对成型效果的影响。结果表明: 碱性木质素能够促进成型，改

善成型效果，当添加量由 0 提高到 20%时，玉米秸秆成型颗粒的松弛密度由 1 005 kg /m3增大到 1 157 kg /m3，径向最大抗

压力由 1 353 N 增大到 1 930 N。采用 DSC 对玉米秸秆和碱性木质素的热转变特征温度进行了研究，结果表明: 玉米秸

秆和碱性木质素的玻璃态转变温度分别在 92. 5 ～ 103 ℃、61 ～ 137 ℃之间; 在玻璃态转变过程中，100 ℃时存在比能耗最

低点; 100 ～ 130 ℃为碱性木质素起较好黏结作用的温度范围。采用 SEM 对颗粒微观形态进行观察，发现碱性木质素发生

玻璃态转变后在颗粒内部能够形成“局部熔融”和“机械互锁”两种结合形式，适合的碱性木质素添加量为 10% ～15%。
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Abstract: In order to study the effect of alkali lignin on corn stalk pelleting process and the bonding mechanism，the influences
of four parameters ( alkali lignin adding amount，temperature，moisture and pressure ) on three technical indicators ( relaxed
density，radial compressive strength and specific energy consumption) were investigated． The compression molding experiment
showed that when alkali lignin adding amount increased from 0 to 20%，the relaxed density of corn stalk pellets increased from
1 005 kg /m3 to 1 157 kg /m3 and the radial compressive strength increased from 1 353 N to 1 930 N． This results suggested that
increasing of alkali lignin could promote the corn stalk pelleting process． The thermal transition temperatures of corn stalk and
alkali lignin were also studied by differential scanning calorimetry ( DSC ) ． The results showed that the glass transition
temperatures of corn straw and alkali lignin were between 92. 5 － 103 ℃ and 61 － 137 ℃，respectively． In the thermal transition
temperature range，100 ℃ was the lowest specific energy consumption with suitable moisture content． The suitable temperature
range for alkali lignin bonding was 100 － 130 ℃ ． The microstructure of pellets showed that alkali lignin occurred melting transition
after melting temperature and then formed‘molten combination’and‘mechanical interlocking’inside the particles． The suitable
alkali lignin adding amount for bonding was 10% －15% ．
Key words: pelleting; alkali lignin; bonding mechanism; specific energy consumption; thermal transition; microstructure

一般认为生物质压缩成型主要是利用原料中木质素的软化黏结作用。木质素属于非晶体，不存在
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熔点，但是存在软化点，温度为 70 ～ 110 ℃ 时，木质素开始软化，并有一定的黏度。温度达到 200 ～
300 ℃ 时，呈熔融状，黏度变高，此时，对生物质原料施加适当的外力，可利用木质素的黏结作用使其与

原料中其它成分紧密黏结，使原料密度显著增大，而当外力取消后，由于非弹性的纤维分子间的互相吸

引和缠绕，仍能保持黏结的状态。冷却后强度会进一步增强，从而形成成型燃料［1］。由于不同种类生

物质原料纤维素、半纤维素及木质素含量和结构并不完全相同，故其成型难易程度及成型效果亦不尽相

同［2］。木屑类原料中木质素含量一般高于秸秆类原料，因此，其成型效果也好于秸秆类。有研究表明，

增加木质素含量是改善秸秆类原料成型效果的有效方式［3－7］。目前针对木质素的软化黏结作用及其含

量对成型燃料的品质影响主要是以木质类原料研究为主，而针对秸秆的研究较少［8－10］。Castellano
等［11］研究发现原料组分是影响成型质量的关键因素，木质素含量高、提取物含量低的生物质颗粒具有

更好的机械耐久性; Holm 等［12］认为木质素的含量越高，颗粒内部结合得越好，发现当温度高于玻璃态

转化温度时，颗粒的机械强度增大; Bradfield 等［13］认为木质素热软化后具有自黏性，软化后的木质素是

一种内部强度较差的黏胶状物质，在一定范围内可在晶体结构的木质聚合物之间起黏结作用，但是当其

含量超过临界值时，过量的黏胶状物质堆积在晶体之间，降低了颗粒的强度与耐久性。因此，有必要针

对原料进行分类研究。本研究以玉米秸秆为研究对象，考察添加碱性木质素对其成型效果的影响; 同

时，以原料热转变特征温度为切入点，分析成型过程中原料所经历的状态变化; 并对颗粒的断面进行微

观形态分析，观察粒子间的结合形式，以研究碱性木质素对玉米秸秆成型特性的影响及其软化黏结

作用。

1 实 验

1. 1 实验材料

玉米秸秆原料取自广东佛山地区，秸秆经自然风干、粉碎和筛分后粒径在 0. 15 ～ 0. 43 mm 之间，然

后置于 105 ℃烘箱烘至质量恒定后，掺加一定质量的去离子水，混合均匀后获得不同水分含量的样品，

密封后放置阴凉干燥处保存。碱性木质素( 纯木质素) 购于百灵威科技有限公司，黑色粉末，难溶于水。
原料的元素、工业分析和热值见表 1。

表 1 原料的元素、工业分析及热值

Table 1 Ultimate and proximate analysis，heat value of corn stalk and alkali lignin

原料
materials

元素分析 ultimate analysis /% 工业分析 proximate analysis /%

C H N S 水分
moisture

灰分
ash

挥发分
volatile

固定碳
fixed carbon

高位热值 / ( MJ·kg －1 )
gross heat value

玉米秸秆
corn stalk 43. 14 5. 952 0. 7 0. 1 8. 160 4. 345 84. 580 2. 915 17. 556

碱性木质素
alkali lignin 49. 37 5. 003 0. 1 3. 592 6. 675 15. 295 50. 595 27. 435 19. 689

1. 2 玉米秸秆的压缩成型

压缩实验在 WD-100KE 型 电 子 万 能 实 验 机 上 进 行，实 验 模 具 如 图 1 所 示。压 力 机 压 杆 直 径

10. 0 mm，模具直径 10. 2 mm。实验过程中，温度采用加热带、热电偶和温控仪进行加热和控制，待温度

达到设定温度并保持稳定后，向模具中加入一定质量原料，然后调用压缩程序( 设定压缩速度、目标压

力值和保压时间) 对原料压缩成型，完毕后将颗粒挤出，每个实验条件重复 3 次。成型过程的压力-位移

曲线由电脑自行记录。
成型过程的主要影响因素有水分、压力、温度、粒径、压缩速度和保压时间等［14］。王功亮等［15］通过

对玉米秸秆成型工艺的优化研究发现，针对成型技术指标，影响因素中只有水分和温度之间存在交互作

用，温度低于 100 ℃时，降低水分，温度高于 100 ℃时，提高水分，能够保持比能耗不变; 同时提高水分和

温度，能够保持松弛密度和 Meyer 强度不变。因此，在选取适当的温度及水分条件下，进行单因素试验
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图 1 成型实验模具图

Fig． 1 Assembly drawing of
compression molding experiment

即能反映影响因素对成型指标的影响。根据前人研究结

果［16－18］，本研究选定碱性木质素添加量 0 ～ 20%、成型压力

2 ～ 9 kN、原料水分 6% ～22%、成型温度 40 ～ 160 ℃，在实验

中考察其它参数的影响时将水分设为 14%，将压力设为

6 kN，温度设为 100 ℃，碱性木质素添加量取中间值 10%。
为了减少因粒径分布不同造成的影响，采用较小粒径的原料

( 0. 15 ～ 0. 43 mm) 。压缩速度和保压时间对成型的影响相

对较小，为 了 保 证 原 料 达 到 设 定 温 度，将 压 缩 速 度 设 为

20 mm /min，保压时间 40 s，整个压缩过程约 400 s。
1. 3 分析与测试

1. 3. 1 热转变特征温度 针对生物质成型过程，热转变特

征温度主要指玻璃态转化温度和熔融温度。聚合物是由分

子质量和链长不同的结构单体组成，因此玻璃态转化发生在

一个温度区间内。木质素的玻璃态转化温度取决于它的来

源，主要与生物质种类、水分含量及样品的提取制备过程

有关［19－21］。
本研究采用 DSC 来分析试样的玻璃态转化温度、熔融

温度等热变化。具体操作如下: 取样品质量小于 10 mg，在

TA-Q200 差示扫描量热仪上进行实验，实验中先将样品以

10 ℃ /min 加热到 90 ℃，恒温 10 min，然后快速冷却至 0 ℃ ( 约 3 min ) ，然后以 10 ℃ /min 加热到

200 ℃。在升温过程中，物质的比热容会发生变化，其中向吸热方向的台阶对应各物质的玻璃态转化温

度，吸热峰对应物质的熔融温度。
1. 3. 2 微观形态分析 采用日立 S-4800 FESEM 场发射扫描电子显微镜对颗粒内部横断面结构进行

微观观察，实验中电压为 2 kV，放大倍数为 60 和 1 200 倍。
1. 3. 3 成型技术指标测试 物理特性是成型颗粒的重要品质特性，它直接决定了成型颗粒的运输、贮
藏条件及使用要求，松弛密度和耐久性是衡量成型颗粒物理品质特性的重要指标［22－23］。能耗反映生产

时的耗能大小，是衡量生产过程的重要指标。我国生物质成型燃料标准体系中都对这 3 个指标有相关

的规定［24－26］。故本研究依据这 3 个技术指标来评价成型过程。
1. 3. 3. 1 松弛密度( DＲS) 本实验中所制得成型颗粒为规则圆柱体，因此可依据颗粒的质量和体积来

计算松弛密度。将颗粒挤出后密封保存，2 周后测量直径、长度和质量，计算颗粒的密度，此密度即为松

弛密度。计算方法如式( 1) 所示:

DＲS = 4 m
πd2 l

( 1)

式中: DＲS—颗粒的松弛密度，kg /m3 ; m—颗粒质量，kg; d—颗粒直径，m; l—颗粒长度，m。
1. 3. 3. 2 径向最大抗压力( MＲS) 依据标准耐久性测试需要 500 g 样品，这在实验室中难以实现，由于

耐久性反映成型燃料的黏结性能，因此本研究选用径向最大抗压力来表征成型颗粒的耐久性。将储存

两周的成型颗粒水平放置在两块正对的平板之间，上端的平板与万能实验机相连，采用程序控制平板下

行，下行速度设定为 20 mm /min。记录平板下行时压力-位移曲线，曲线中出现的压力快速升高后突然

下降对应颗粒的破碎点。破碎点所对应的压力即为颗粒的径向最大抗压力。
1. 3. 3. 3 比能耗( ESC) 能耗测试主要针对工业生产，在实验室中也难以实现，因此本研究采用压缩过

程的比能耗来衡量能耗，它反映了压缩单位质量的物料耗能的大小，其数值与实际的能耗虽有偏差，但

可以用来反应不同成型条件下的能耗大小。根据压缩成型过程中压力-位移曲线计算颗粒压缩过程的

比能耗。计算方法如式( 2) 所示( 未考虑模具加热能耗) :
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ESC = W
m =
∫fds
m ( 2)

式中: ES C—压缩过程的比能耗，kJ /kg; W—总能耗，J; m—颗粒质量，g; f—压力，kN; s—位移，mm。

2 结果与讨论

2. 1 不同条件对玉米秸秆成型特性的影响

2. 1. 1 碱性木质素添加量 在含水量 14%、温度 100 ℃和成型压力 6 kN 条件下，碱性木质素添加量对

玉米秸秆成型特性的影响结果如图 2 所示。由图 2 可知，碱性木质素的添加量由 0 提高到 20%，松弛密

度由 1 005 kg /m3增大到 1 157 kg /m3，增大了 15. 1% ; 径向最大抗压力由 1 353 N 增大到 1 930 N，增大

了 42. 6%。这表明添加碱性木质素能促进玉米秸秆成型。比能耗随碱性木质素添加量变化规律不明

显，在 12. 54 ～ 14. 84 kJ /kg 之间。

图 2 碱性木质素添加量对玉米秸秆成型的影响

Fig． 2 Effect of alkali lignin amount on corn stalk pelleting

2. 1. 2 温度 在碱性木质素添加量 10%、水分 14% 和成型压力 6 kN 条件下，温度对成型特性的影响

结果如图 3 所示。由图 3 可知，温度由 40 ℃至 130 ℃，松弛密度由 1 018 kg /m3增大到 1 179 kg /m3，增

大了 15. 8%，径向最大抗压力从 1 316 N 增大到 1 669 N，增大了 26. 8% ; 温度继续由 130 ℃升高到 160
℃，松弛密度和径向最大抗压力变化不明显。随着温度升高，比能耗先减小后增大，温度 100 ℃时比能

耗最小。温度由 40 ℃升高到 100 ℃，比能耗从 37. 64 kJ /kg 减小到 14. 84 kJ /kg，减小了 60. 6% ; 温度由

100 ℃升高到 160 ℃，比能耗从 14. 84 kJ /kg 增大到 25. 60 kJ /kg，增大了 72. 5%。这说明温度对成型有

较大影响。在一定温度范围内提高温度有助于粒子间的结合，促进成型，并减小能耗。

图 3 温度对碱性木质素和玉米秸秆混合成型的影响

Fig． 3 Effect of temperature on pelleting of alkali lignin and corn stalk

2. 1. 3 水分 在碱性木质素添加量 10%、温度 100 ℃和成型压力 6 kN 条件下，水分对成型特性的影响

结果如图 4 所示。由图 4 可知，水分由 6% 升高到 22%，松弛密度由 1 164 kg /m3减小到 924 kg /m3，减

小了 20. 6% ; 径向最大抗压力由 2 044 N 减小到 1 303 N，减小了 36. 3% ; 比能耗由 17. 56 kJ /kg 降低到

7. 07 kJ /kg，减小了 69. 7%。水分是成型的黏结剂，一定含量的水分能增大粒子间的接触面积从而增大

范德华力和形成氢键，促进颗粒的成型; 但水分较高时，过多的水分被挤出后，分布于粒子层之间，使得

粒子层间不能紧密贴合，从而松弛密度减小。同时，水分一方面可作为润滑剂，使粒子间的内摩擦变小，
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流动性增强，还能够减小原料和模具之间的摩擦阻力。此外，水分可以降低木质素和半纤维素的玻璃态

转化温度，使其在较低的温度下发生软化，从而降低压缩能耗［27］。

图 4 水分对碱性木质素和玉米秸秆混合成型的影响

Fig． 4 Effect of moisture content on pelleting of alkali lignin and corn stalk

2. 1. 4 压力 在碱性木质素添加量 10%、水分 14%和温度 100 ℃条件下，压力对成型特性的影响结果

如图 5 所示。由图 5 可知，当压力由 2 kN 增大到 9 kN，松弛密度由 1 043 kg /m3增大到 1 145 kg /m3，增

大了 9. 8% ; 径向最大抗压力由 1 326 N 增大到 2 008 N，增大了 51. 4% ; 比能耗由 10. 11 kJ /kg 增大到

17. 34 kJ /kg，增大了 71. 5%。压力增大，投入能量增加，比能耗增大，带来粒子塑性变形增大，粒子间距

离减小，接触面积增加，结合力增强，松弛密度和径向最大抗压力增大。

图 5 压力对碱性木质素和玉米秸秆混合成型的影响

Fig． 5 Effect of pressure on pelleting of alkali lignin and corn stalk

2. 2 玉米秸秆及碱性木质素热转变特性分析

图 6 玉米秸秆和碱性木质素的热转变过程曲线

Fig． 6 Thermal transition curves of corn
stalk and alkali lignin

玉米秸秆及碱性木质素的热转变过程曲线如图 6
所示，热转变特征温度分析结果如表 2 所示。在升

温过程中，原 料 先 后 经 历 玻 璃 态 转 变 和 熔 融 转 变。
61 ～ 137 ℃ 温度范围为碱性木质素玻璃态转化区，

并包含玉米秸秆玻璃态转化区，在此范围内提高温

度，碱性 木 质 素 开 始 软 化，流 动 性 增 强，黏 结 性 增

加，并逐渐达到最大; 超过此温度范围，碱性木质素

发生熔融转变，黏结性变化不大。这与温度对玉米

秸秆成型特性的影响结果相一致 ( 温 度 由 40 ℃ 升

高到 130 ℃ ，松弛密度和径向最大抗压力技术指标

改善明显; 温度 由 130 ℃ 升 高 到 160 ℃ ，松 弛 密 度

和径向最大抗压力变化不明显) 。在玻璃态转变过

程中，100 ℃ 时存在比能耗最低点，这是因为碱性木

质素软化，玉米秸秆塑性增强，易于在外力的作用下发生变形，温度低于 100 ℃ 时比能耗减小; 温

度高于 100 ℃ 时，水分蒸发作用增强，水分的黏结和润滑作用减弱，温度塑化作用逐步小于水分蒸

发，比能耗增大。综上，100 ～ 130 ℃ 温度范围内，碱性木质素能够起到较好的黏结作用，松弛密度
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和径向最大抗压力较高，比能耗较低。
表 2 玉米秸秆和碱性木质素的热转变温度

Table 2 Thermal transition temperatures of corn stalk and alkali lignin ℃

样品
sample

玻璃态转化区 glass transition temperature

起始温度
initial temperature

中点温度( Tg )

point temperature
终止温度

final temperature

熔融温度( Tm )

melting temperature

玉米秸秆 corn stalk 92. 5 97. 8 103. 0 146. 0

碱性木质素 alkali lignin 61. 0 99. 0 137. 0 137. 4

2. 3 颗粒微观形态分析

图 7 分别为 70 、100、130 ℃时放大 60 倍的颗粒( 碱性木质素添加量 10%、压力 6 kN、水分 14% ) 横

截面微观结构。温度 70 ℃稍高于碱性木质素玻璃态转变起始温度，碱性木质素玻璃态转变不明显，黏

结作用较弱，从图 7( a) 中未能明显观察到碱性木质素的热转变状态，粒子以平铺状态结合; 温度 100 ℃
对应碱性木质素玻璃态转变中点温度，碱性木质素部分发生玻璃态转变，形成图 7( b) 中局部熔融结合;

温度 130 ℃对应碱性木质素玻璃态转变终止温度，碱性木质素基本发生玻璃态转变，在粒子间扩散而形

成交叉结合，从而形成图 7( c) 中“机械互锁”的结合方式。这与 Kaliyan 等研究玉米秸秆和柳枝稷成型

时发现的结构类似［28］。

图 7 颗粒内部粒子的结合形式

Fig． 7 Bonding form of internal particles

图 8 为放大 1 200 倍的碱性木质添加量分别为 0、10% 和 20% 的玉米秸秆成型颗粒( 压力 6 kN、水
分 14%、温度 160 ℃ ) 横截面。从图 8( a) 可以看出，粒子间存在有缝隙，无填充物，结合不紧密; 从图 8
( b) 可以看出，与未添加碱性木质素相比，粒子间结合紧密，表面平整，说明粒子间隙被碱性木质素充分

填充，使粒子很好结合在一起; 从图 8( c) 可以看出，粒子表面被碱性木质素所堆积，表面有“涂层”。一

定范围内碱性木质素添加量增加，黏结作用增强，但添加量过多，会造成碱性木质素的堆积，添加量保持

在 10% ～15%时，松弛密度和径向最大抗压力较大，比能耗较低，是适合的添加量。

图 8 不同碱性木质素添加量的颗粒横截面

Fig． 8 Cross section images of pellets with different alkali lignin content
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3 结 论

3. 1 玉米秸秆成型过程中添加碱性木质素能够改善成型效果，当碱性木质素的添加量由 0 提高到

20%，玉米秸秆成型颗粒的松弛密度由 1 005 kg /m3增大到 1 157 kg /m3，径向最大抗压力由 1 353 N 增

大到 1 930 N。
3. 2 玉米秸秆及碱性木质素的热转变特性分析表明其玻璃态转变温度分别在 92. 5 ～ 103 ℃、61 ～
137 ℃，在玻璃态转变过程中，100 ℃时存在比能耗最低点，100 ～ 130 ℃为碱性木质素起较好黏结作用

的温度范围。
3. 3 碱性木质素发生玻璃态转变后，在颗粒内部形成“熔融结合”和“机械互锁”两种结合方式，证实了

碱性木质素的软化黏结作用，适合的碱性木质素添加量为 10% ～15%。

参考文献:

［1］回彩娟． 生物质燃料常温高压致密成型技术及成型机理研究［D］． 北京: 北京林业大学硕士学位论文，2006．

HUI C J． The studies of biomass solidifying technology and principle with high pressure on natural conditions for bio-fuel making［D］． Beijing:

Master Degree Thesis of Beijing Forestry University，2006．

［2］贾敬敦，马隆龙，蒋丹平，等． 生物质能源产业科技创新发展战略［M］． 北京: 化学工业出版社，2014: 103－122．

JIA J D，MA L L，JIANG D P，et al． Development Strategy for the Science and Technology Innovation of Biomass Energy Industry［M］．

Beijing: Chemical Industry Press，2014: 103－122．

［3］KALIYAN N，MOＲEY Ｒ V． Factors affecting strength and durability of densified biomass products［J］． Biomass and Bioenergy，2009，33( 3) :

337－359．

［4］涂德浴，李安心，何贵生． 水稻秸秆与木屑混合原料热压成型试验［J］． 农业工程学报，2015，31( 20) : 205－211．

TU D Y，LI A X，HE G S． Hot pressing forming experiment of the rice straw and sawdust mixed material［J］． Transactions of the Chinese

Society of Agricultural Engineering，2015，31( 20) : 205－211．

［5］STASIAK M，MOLENDA M，BAN' DA M，et al． Mechanical and combustion properties of sawdust: Straw pellets blended in different proportions

［J］． Fuel Processing Technology，2017，156: 366－375．

［6］LIU Z J，LIU X E，FEI B H，et al． The properties of pellets from mixing bamboo and rice straw［J］． Ｒenewable Energy，2013，55: 1－5．

［7］STAHL M，BEＲGHEL J． Energy efficient pilot-scale production of wood fuel pellets made from a raw material mix including sawdust and

rapeseed cake［J］． Biomass and Bioenergy，2011，35( 12) : 4849－4854．

［8］LEE S M，AHN B J，CHOI D H，et al． Effects of densification variables on the durability of wood pellets fabricated with Larix kaempferi C． and

Liriodendron tulipifera L． sawdust［J］． Biomass and Bioenergy，2013，48: 1－9．

［9］TUMULUＲU S． Effect of process variables on the density and durability of the pellets made from high moisture corn stover［J］． Biosystems

Engineering，2014，119: 44－57．

［10］VAN DAM J E G，VAN DEN OEVEＲ M J A，TEUNISSEN W，et al． Process for production of high density /high performance binderless

boards from whole coconut husk． Part 1: Lignin as intrinsic thermosetting binder resin［J］． Industrial Crops and Products，2004，19( 3) : 207－

216．

［11］CASTELLANO J M，GMEZ M，FEＲNNDEZ M，et al． Study on the effects of raw materials composition and pelletization conditions on the

quality and properties of pellets obtained from different woody and non woody biomasses［J］． Fuel，2015，139: 629－636．

［12］HOLM J K，STELTE W，POSSELT D，et al． Optimization of a multiparameter model for biomass pelletization to investigate temperature

dependence and to facilitate fast testing of pelletization behavior［J］． Energy ＆ Fuels，2011，25( 8) : 3706－3711．

［13］BＲADFIELD J，LEVI M P． Effect of species and wood to bark Ｒatio on pelleting of southern woods［J］． Forest Products Journal，1984，34

( 1) : 61－63．

［14］李伟振，姜洋，王功亮，等． 生物质压缩成型机理研究进展［J］． 可再生能源，2016，34( 10) : 1525－1532．

LI W Z，JIANG Y，WANG G L，et al． Progress in research of biomass molding mechanism［J］． Ｒenewable Energy Ｒesources，2016，34( 10) :

1525－1532．

［15］王功亮，姜洋，李伟振，等． 基于响应面法的玉米秸秆成型工艺优化［J］． 农业工程学报，2016，32( 13) : 223－227．

WANG G L，JIANG Y，LI W Z，et al． Process optimization of corn stover compression molding experiments based on response surface method

［J］． Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering，2016，32( 13) : 223－227．

［16］OBEＲNBEＲGEＲ I，THEK G． Physical characterisation and chemical composition of densified biomass fuels with regard to their combustion

behaviour［J］． Biomass and Bioenergy，2004，27( 6) : 653－669．



42 林 产 化 学 与 工 业 第 37 卷

［17］KALIYAN N，MOＲEY Ｒ V． Densification characteristics of corn stover and switchgrass［J］． Transactions of the Asabe，2009，52 ( 3 ) :

907－920．

［18］田潇瑜，侯振东，徐杨． 玉米秸秆成型块微观结构研究［J］． 农业机械学报，2011，42( 3) : 105－108．

TIAN X Y，HOU Z D，XU Y． Microstructure of corn stover briquette［J］． Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery，

2011，42( 3) : 105－108．

［19］STELTE W，HOLM J K，SANADI A Ｒ，et al． A study of bonding and failure mechanisms in fuel pellets from different biomass resources［J］．

Biomass and Bioenergy，2011，35( 2) : 910－918．

［20］LISPEＲGUEＲ J，PEＲEZ P，UＲIZAＲ S． Structure and thermal properties of lignins: Characterization by infrared spectroscopy and differential

scanning calorimetry［J］． Journal of the Chilean Chemical Society，2009，54( 4) : 460－463．

［21］LIU Z J，JIANG Z H，CAI Z Y，et al． Dynamic mechanical thermal analysis of moso bamboo( Phyllostachys heterocycla) at different moisture

content［J］． Bioresources，2012，7( 2) : 1548－1557．

［22］张百良，任天宝，徐桂转，等． 中国固体生物质成型燃料标准体系［J］． 农业工程学报，2010，26( 2) : 257－262．

ZHANG B L，ＲEN T B，XU G Z，et al． Solid biofuel standard system in China［J］． Transactions of the Chinese Society of Agricultural

Engineering，2010，26( 2) : 257－262．

［23］GAＲCA-MAＲAVEＲ A，POPOV V，ZAMOＲANO M． A review of European standards for pellet quality［J］． Ｒenewable Energy，2011，36

( 12) : 3537－3540．

［24］赵立欣，田宜水，孟海波，等． NY /T 1883—2010 生物质固体成型燃料成型设备试验方法［S］． 北京: 中国标准出版社．

ZHAO L X，TIAN Y S，MENG H B，et al． NY /T 1883—2010 Testing method for densified biofuel molding equipment［S］． Beijing: China

Standard Press．

［25］赵立欣，田宜水，孟海波，等． NY /T 1881. 7—2010 生物质固体成型燃料试验方法，第 7 部分: 密度［S］． 北京: 中国标准出版社．

ZHAO L X，TIAN Y S，MENG H B，et al． NY /T 1881. 7—2010 Densified biofuel-test method part 7 particle density［S］． Beijing: China

Standard Press．

［26］赵立欣，田宜水，孟海波，等． NY /T 1881. 8—2010 生物质固体成型燃料试验方法，第 8 部分: 机械耐久性［S］． 北京: 中国标准出

版社．

ZHAO L X，TIAN Y S，MENG H B，et al． NY /T 1881. 8—2010 Densified biofuel-test method part 8 mechanical durability［S］． Beijing:

China Standard Press．

［27］STELTE W，HOLM J K，SANADI A Ｒ，et al． Fuel pellets from biomass: The importance of the pelletizing pressure and its dependency on the

processing conditions［J］． Fuel，2011，90( 11) : 3285－3290．

［28］KALIYAN N，MOＲEY Ｒ V． Natural binders and solid bridge type binding mechanisms in briquettes and pellets made from corn stover and

switchgrass［J］． Bioresource Technology，2010，101( 3) : 1082－1090．


